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UL常數換算表(粘度儀) 

轉速（rpm） 常數 剪切率（Shear rate） 

6 1 7.344 
12 0.5 14.688 
30 0.2 36.72 
60 0.1 73.44 

 

黏度 cP = 剪切力 Shear stress / 剪切率 Shear rate 

 

例如： 

在 6 rpm下測得黏度 200cP剪切力為? 

 
200 = Shear stress / 7.344 

 
Shear stress = 1468.8 

 
 
 
 
 
 
 

 

UL Adapter---低黏度微量配件 

 

http://www.1788lab.com/index.php/instrument-selection-2/129-viscosity/134-ul-adapter

